
отзыв

на автореферат диссертации Ильиновой Татьяны Николаевны на тему 
«Кристаллизация, механические и коррозионные свойства аморфных 

металлических сплавов Fe80,2Pi7,iMo2;7 и Fe76;5P 13!6Mn2,4Vo,2C2;5», 
представленной на соискание учёной степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.21 -  «Химия твердого тела».

Выявление эффективных параметров обработки аморфных сплавов, 
приводящих к частичной кристаллизации структуры — интересная и важная 
научная проблема химии твердого тела, поскольку такие структуры могут 
превосходить по физико-механическим характеристикам и аморфную и 
кристаллическую структуры сплавов, что делает их более привлекательными 
для большого числа приложений. Ввиду этого, диссертационная работа 
Ильиновой Т.Н. является актуальной и своевременной, поскольку посвящена 
установлению и анализу структурных превращений в аморфных сплавах 
Fe80,2Pi7,iMo2,7 и Fe76,5Pi3,6Mn2,4Vo,2C2,5 в результате термической или 
фотонной обработки и их корреляции с механическими и коррозионными 
свойствами.

В ходе проведения исследований автор использовал современные 
методики и высокоточное оборудование, что позволяет не сомневаться в 
достоверности полученных результатов.

Основными результатами работы являются объяснение равной доли 
пластической деформации в работе индентирования аморфной и аморфно- 
кристаллизованной структур исследуемого сплава механизмом 
межкластерного проскальзывания, а также выявленные зависимости физико­
механических характеристик от структуры сплава.

По результатам диссертационной работы опубликовано 14 научных 
трудов, в том числе три в журналах перечня ВАК, результаты апробированы 
на конференциях всероссийского и международного уровня, что 
соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.

В качестве замечаний и вопросов к работе можно отметить следующее:
1. В главе «Объекты и методы исследования» в качестве объектов 

указаны три сплава Fe80,2Pi7,iMo2j ,  Fe76,5P 13,6^ 2,4 V0,2C2,5 и Fe78P20Si2, однако 
никаких результатов исследования последнего в автореферате не приводится;

2. Не ясным остается вопрос о причинах различия свойств сплавов, 
полученных традиционной термической обработкой и оптическим 
облучением. Имеет ли место именно «фотонная» специфика во втором 
случае (например, существует ли зависимость от спектральных



характеристик излучателя) или различия обусловлены только более 
высокой скоростью нагрева?

3. На рисунках 6 и 8 не указаны погрешности измерений, а 
отдельные экспериментальные точки соединены прямыми отрезками, в связи 
с чем не ясна значимость локальных максимумов и минимумов на графиках.

Оценивая в целом диссертацию Ильиновой Татьяны Николаевны на 
тему «Кристаллизация, механические и коррозионные свойства аморфных 
металлических сплавов Fe8o,2Pi7,iMo2,7 и Fе76>5Р iз,бМп2,4V02С2,5», считаю, что 
она соответствует критериям п. 9. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» с изменениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г № 335 «О внесении изменений в Положение о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Ильинова Татьяна 
Николаевна заслуживает присуждение степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.21 -  Химия твердого тела.
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